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PROGRAMMA SVOLTO

 ARGOMENTI SVOLTI.


ROCCE

Pietre da costruzione e pietre ornamentali.

Rocce eruttive, sedimentarie e metamorfiche. Coltivazione delle rocce: estrazione e trasporto a valle.

Utensili per la lavorazione della pietra.

Tipi di lavorazione. 

Caratteristiche delle pietre: peso di volume, peso specifico volume, omogeneità e proprietà elettriche, grado di compattezza, imbibizione e coefficiente di imbibizione, assorbimento, permeabilità e omogeneità. 

Durevolezza , gelività, durezza e tenacità. 

Resistenza alle sollecitazioni di compressione, trazione e flessione.

PRODOTTI CERAMICI

Caratteristiche e impieghi

Derivati dell'argilla

Ciclo di fabbricazione dei prodotti ceramici

Laterizi: mattoni, blocchi e pezzi complementari, forme e dimensioni dei laterizi, laterizi a faccia vista.  Tavelle e tavelloni, blocchi forati per solai. Laterizi per coperture: tegole a sovrapposizione e tegole a innesto, manti di copertura. Elementi speciali di laterizio. 

Caratteristiche fisiche dei laterizi: peso di volume, conducibilità termica e difetti del laterizio, porosità e imbibizione, impermeabilità e gelività. 

Prova d'urto per tegole curve e per campioni di laterizi da pavimentazione.

Caratteristiche meccaniche e prove sui laterizi. Resistenza a compressione per mattoni pieni, semipieni, forati ed elementi da solaio. Resistenza a flessione.

Prova d'usura e di durezza.

MALTE E CALCESTRUZZI

Classificazione di boiacche, malte e calcestruzzi.

Calce aerea e calce idraulica.

Processo di carbonatazione della calce aerea.

Coefficiente di idraulicità delle calci idrauliche.

Malta di calce.

Agglomerati cementizi.

Il gesso.

I cementi. Classificazione dei cementi in base al titolo e in base ai componenti.

Sabbia per malte.

Malte di calce idraulica  e cementizia, malta bastarda, malte di gesso.

Confezionamento delle malte e resistenza delle stesse.
Calcestruzzo: componenti fondamentali. Dosaggio del cemento per calcestruzzo. Acqua d'impasto e rapporto acqua-cemento.

Influenza del rapporto A/C sulla resistenza del calcestruzzo

La composizione granulometrica

Curva ideale e fuso granulometrico degli aggregati.

La misura della consistenza del calcestruzzo fresco. Il cono di Abrams.

Prove distruttive di resistenza a compressione sul calcestruzzo indurito.

Prove non distruttive per la determinazione della resistenza a compressione.

Tecnologia dei diversi tipi di casseforme.



IL CALCESTRUZZO ARMATO

Caratteristiche fondamentali. 

Collaborazione statica tra calcestruzzo e armatura metallica.

Armatura principale, secondaria e complementare.

Posizionamento dell'armatura metallica.

I MATERIALI METALLICI

Classificazione

Leghe metalliche

Ghisa e acciaio

Lavorazione dell'acciaio.

Prove di resistenza: resistenza a trazione. Diagramma sforzi-deformazioni.

Prodotti dell'acciaio: profilati e laminati.

CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO

Sistemi di precompressione: ad armatura pre-tesa e post-tesa.

IL LEGNO

Caratteristiche fisiche. 

Umidità del legno, stagionatura e deformabilità.

Caratteristiche formali: disegno, venatura e colore.

Caratteristiche di resistenza alla compressione, trazione e flessione.
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